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Telah dilakukan uji aktivitas katalis NiMo/Zeolit pada reaksi hidrorengkah fraksi sampah plastik dari jenis polietilen (HDPE). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas katalis Ni-Mo/ZA terhadap reaksi hidrorengkah sampah polietilen. Penelitian ini mempelajari pengaruh rasio massa katalis/ umpan dan temperatur reaksi hidrorengkah. Katalis dipreparasi dengan prosedur sebagai berikut : aktivasi dengan asam dan garam (HF 1%, HCl 6M, dan NH4Cl 1N), kalsinasi dengan N2, oksidasi dengan O2, dan terakhir reduksi dengan H2. Selanjutnya Ni dan Mo diembankan dengan urutan : Mo lebih dulu, selanjutnya Ni (perbandingan logam Ni:Mo 1:2). Karakterisasi katalis meliputi penentuan luas permukaan dengan metode BET, penentuan jumlah situs asam total dengan metode gravimetri, penentuan distribusi logam bimetal Ni-Mo dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Sampah plastik polietilen diumpan pada proses pirolisis pada suhu 5500C sambil dialiri gas N2. Proses hidrorengkah dilakukan dalam flow-fixed bed reactor dengan variasi rasio massa katalis / umpan 1 : 4 ; 2 : 4 ; 3 : 4, temperatur operasi juga divariasi pada 350oC, 400oC, 450oC, 500oC, 550oC selama 2 jam. Produk Cairan hasil hidrorengkah ditampung dan dianalisis dengan GC dan GC-MS.  Analisis data menunjukkan aktivitas katalis terbesar adalah Ni-Mo/ZA pada temperatur 500oC yang menghasilkan konversi sebesar 1,334%. Analisis GC-MS menunjukkan bahwa produk cair hidrorengkah pada temperatur optimum memiliki komposisi senyawa kimia yang terdiri atas Etanal, 2-Propanon dan 3-Metil-2-Pentanon. Untuk mengetahui kualitas produk hasil perengkahan perlu  pengujian lebih lanjut sehingga produk hidrorengkah dapat diaplikasikan secara langsung.









